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RESUMEN 

Las cerámicas grafitadas son un elemento cada vez más 
frecuente en los contextos del Bronce-Hierro peninsular. En 
este artículo se recoge su dispersión actual, centrada en la 
vertiente oriental y de gran profusión en las tierras del in
terior hasta el punto de convertirse en un buen indicador de 
las relaciones mantenidas por la Meseta durante este perio
do. Mayoritariamente estamos ante piezas de mediano y 
pequeño tamaño, de buena calidad, color oscuro, perfiles no 
exclusivos y una decoración que permite diferenciar seis 
variantes diferentes. Sólo la importancia técnica que supo
nen sigue ligándolas a las francesas con las que tienen en
tre otras cosas una cronología similar. 

ABSTRACT 

Graphite pottery^ is an increasingly frequent element in 
the contexts of the Iberian Bronze-Iron Ages. This paper 
summarises its current dispersal, centred on the eastern 
Iberian Peninsula, especially in the interior, so that it be
comes a good indicator of the relationships established on 
the Meseta during this period. Most graphite pots are pie
ces of medium and small size, of good quality, dark colour, 
non-exclusive shapes and a decoration that allows us to dis
tinguish six different variants. Only the technical aspects 
link them with the French examples, which have a similar 
chronology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si bien las cerámicas grafitadas se conocen des
de antiguo, será con los hallazgos alaveses publica
dos a finales de los años 70 en el Congreso Nacio
nal de Arqueología de Lugo cuando se inicia un 
creciente interés por el tema que cuajará en varios 
estudios pormenorizados sobre estas cerámicas rea
lizados durante toda la década siguiente. El conjun
to hallado en Cástulo (Blázquez y Valiente, 1980), 
las piezas encontradas en la provincia de Guadala
jara (Valiente, 1982), y un análisis más amplio de 
las grafitadas de Álava (Sáenz de Urturi, 1983) dan 
pie a abordar la cuestión de esta técnica decorativa 
a nivel peninsular. 

En estos estudios irán apareciendo los primeros 
mapas de dispersión de las cerámicas grafitadas 
peninsulares fijándose su núcleo principal en el 
Valle del Ebro, con yacimientos tan emblemáticos 
como La Hoya o El Castillo de Henayo. Los hallaz
gos alcarreños certifican la presencia de la decora
ción también en la Meseta, con poblados como Rio-
salido, o necrópolis como Prados Redondos, y un 
hallazgo tan meridional como Cástulo que preludia 
ya su amplia dispersión. Si los hallazgos alaveses 
de entonces no superaban la veintena, y del resto, 
incluidos los mésetenos su cuantía no era más no
table, el poblado de La Muela de Cástulo (Blázquez 
y Valiente, 1980) es el primer conjunto con una 
aparición destacada como para singularizar foniias, 
comparar pastas, superficies, tamaños de los reci
pientes, o distintas combinaciones del grafito. 
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Las cerámicas del poblado andaluz proceden 
además de un verdadero contexto arqueológico con 
estructuras y materiales orientalizantes que ayudan 
a establecer para las grafitadas una cronología re
lativa del siglo VII a.C, siendo fruto de una precoz 
entrada de gentes de estirpe indoeuropea en estas 
tierras de la Alta Andalucía (Blázquez y Valiente, 
1980: 407). Del mismo modo los castros alaveses 
remiten, incluso con datos radiocarbónicos, al 
Bronce Final, y la transición a la Edad del Hierro 
(Sáenz de Urturi, 1983: 394), y un panorama cro
nológico paralelo se propone para la Meseta. Las 
grafitadas seguntinas son las primeras de las que se 
realiza una tabla tipológica, con un minucioso aná
lisis comparativo de sus perfiles que determina for
mas relacionadas con los Campos de Urnas, y otras, 
la mayor parte, como tipos indígenas. En ellos el 
aporte continental será el grafito, dentro de lo que 
el autor considera un periodo de aculturación de los 
influjos continentales a los que se irían incorporan
do progresivamente elementos propios de los Cam
pos de Urnas (Valiente, 1982). 

En ese carácter indoeuropeo, o continental, hay 
una procedencia extrapirenaica para el grafitado 
peninsular que se asienta desde estos primeros es
tudios, asumiéndose su trasiego Occidental desde 
el Neolítico Balcánico (Valiente, 1982: 130-133), 
a la vez que cobran especial significado los yaci
mientos franceses como último escalón exportador 
de la técnica hacia la Península Ibérica. La única no
vedad posterior en este sentido viene de un traba
jo de S. Werner (1987-88: 192-193) quien diferen
cia unas grafitadas más antiguas, relacionadas con 
las migraciones de los Campos de Urnas, y las que 
podríamos denominar "tardías", un impacto nuevo, 
que nada tiene que ver con el panorama francés, y 
que ha llevado a estrechar lazos directos con Cen-
troeuropa a partir de relaciones de carácter medite
rráneo observadas en varios conjuntos. 

Fijada su dispersión, cronología y marco cultu
ral, los estudios más recientes se han encargado de 
precisar algunos de los términos de estas cuestio
nes, a la par que se engrosa el número de yacimien
tos. Fueron punto obligado en el estudio que G. 
Ruiz Zapatero (1985:761-768) realiza de los Cam
pos de Urnas del Noreste de la Península Ibérica. 
Dentro del origen extrapeninsular, las grafitadas del 
Ebro se relacionan con las aquitanas, señalando la 
ausencia de hallazgos en Cataluña, y la adyacencia 
técnica y decorativa de ambos grupos, con una li
gera diferencia cronológica acorde con el proceso 
de transmisión. Las grafitadas más antiguas, tipo 

Henayo, se relacionan con aportaciones étnicas fil
tradas por los pasos occidentales hacia el siglo VIII 
a.C, siendo los siglos VI y V a.C. los de mayor 
desarrollo en la zona con perduraciones hasta el III 
a.C. Podrían ser desarrollos locales, pero no se des
cartan nuevas contribuciones étnicas en la introduc
ción de la técnica en la Meseta o en Andalucía. 

Será su manufactura lo que merezca una mayor 
atención en el análisis que se realiza de las cerámi
cas grafitadas encontradas en el poblado de La 
Coronilla, recurriendo a experimentaciones france
sas. Precisamente son los fragmentos grafitados 
hallados en el nivel inferior de ese castro molinés 
de la provincia de Guadalajara, y la fecha del siglo 
X a.C. obtenida en él, los que permitirán plantear, 
sin mucha convicción, el origen local de la decora
ción (Cerdeño y García Huerta, 1983: 282). En bre
ve tal postura será declinada a la vez que se plantean 
diferencias temáticas y formales entre el Ebro y la 
Meseta, lo que supone la difusión de la técnica y el 
desarrollo de tipos propios (García Huerta, 1990: 
746-748). 

Un último estado de la cuestión sobre las grafi
tadas peninsulares (Sánchez Capilla, 1989) expo
ne individualmente sus yacimientos y la relación 
con las cerámicas francesas para concluir la impo
sibilidad de señalar si la técnica pudo ser importa
da o autóctona de la Península. La autora encuen
tra paralelismos, como la propia cronología de 
mediados del siglo VIII a.C, e identifica a las po
blaciones francesas y españolas, más allá de los 
materiales, por la elección de asentamientos en al
tura, pero también encuentra diferencias, como los 
gustos decorativos. Su análisis parte de un número 
ya muy importante de hallazgos que le permiten 
plantear su expansión quizás relacionada con fac
tores comerciales. 

En este artículo se pretende contribuir en la va
loración de estas cuestiones que vienen suscitando 
las grafitadas a la luz de las aportaciones más re
cientes, así como destacar su papel como elemen
to de interacción de aquellas zonas en las que su 
representación es verdaderamente notable. Para 
ello recogemos su actual extensión geográfica ana
lizando los contextos y la cronología a la que remite 
tal inventario, también la variedad tipológica y te
mática obtenida, que en definitiva permite caracte
rizar las cerámicas grafitadas de la Península Ibé
rica, sin olvidar puntualizaciones técnicas que 
deberán ser tenidas en cuenta en futuros trabajos. 

Aunque el análisis de una determinada produc
ción material siempre trae consigo una cierta indi-
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vidualización, las cerámicas grafitadas nos intere
san como elementos incluidos dentro de amplios 
conjuntos culturales. Las dudas que aún siguen 
suscitando los momentos iniciales de las diferentes 
formaciones culturales que habitan la Península 
Ibérica durante la etapa impide un verdadero juicio 
sobre el origen extrapeninsular de la técnica al que 
sólo dedicamos aquí breves reflexiones. 

2. EL GRAFITO Y SU APLICACIÓN 

La definición de estás cerámicas (Llanos y Ve
gas, 1974: 290; Sáenz de Urturi, 1983: 387) las 
muestra como piezas con una técnica decorativa 
que ornamenta sus superficies mediante una pintura 
"metálica", por lo que sólo de forma más práctica 
que correcta, diferenciamos grafitadas y pintadas 
en algunos yacimientos, a la vez que en ocasiones 
veremos la coincidencia de ambas variedades en un 
mismo recipiente. La diferencia cierta es una de las 
formas del carbono, el componente carbonoso, só
lido, untuoso, de color negro-grisáceo, y brillo 
metálico del grafito de las primeras, que es sustitui
do por otros pigmentos en las demás. 

Su conservación en las cerámicas no es muy 
buena, pudiendo desaparecer, igual que otros pig
mentos en un ligero lavado. Esta es una de las cau
sas que justifica que en ocasiones haya pasado inad
vertido. E incluso, algunas veces lo que queda de 
ese efecto metálico no es muy distinto de una super
ficie con abundante mica de grano grueso, llegán
dose a identificar como "pseudografitado" la pre
sencia de gran cantidad de mica o cuarzo molido, 
que produce un efecto externo semejante (Crespo, 
1992: 51; Valiente et al, 1986: 56). Al respecto 
puede ser ilustrativo el resultado del análisis de una 
pieza negra "imitación a cerámica metálica" del 
Cerro de San Antonio que expone que el brillo de 
la muestra se debe no a su composición química 
sino a un proceso físico, la orientación de las micas 
en superficie durante el bruñido de la pieza, y su 
posterior sometimiento a una ligera cocción en 
ambiente oxidante (Arribas ^/a/., 1991: 179). 

Estas cuestiones son interesantes porque esta 
decoración supone la aplicación del grafito sobre 
la superficie cerámica una vez seca y antes de su 
cocción (Eiroa et al, 1999: 189), ya que éste es 
capaz de soportar temperaturas elevadas, al me
nos 700°C, sin desaparecer (Werner, 1987-88:185). 
Sin embargo no faltan referencias a temperaturas 
mucho menores para su anulación, que al margen de 

ser o no correctas en su precisión técnica, se relacio
nan con cerámicas con "superficies tratadas al gra
fito" (Valiente, 1982:129), es decir se refieren a un 
proceso postcocción. Esta adscripción realizada en 
concreto para las grafitadas seguntinas (Valiente, 
1982) nos advierte de la posibilidad de diferencias 
técnicas dentro del conjunto de las piezas grafita
das peninsulares, relacionadas con la aplicación del 
grafito antes o después de su introducción en el hor
no, siendo aquí cuando sería más correcto, hablar de 
un pseudografitado como ya señaló Werner (1987-
88: 185). 

Mientras los análisis de laboratorio franceses 
dejan estas cuestiones mucho más claras, los rea
lizados en España, aún sobre esos precedentes 
(Gautier, 1976), se han centrado en su detección 
como objetivo fundamental, en determinar, no sin 
dificultad, que hay un componente intencionado de 
grafito. Los realizados hasta el momento proceden 
de Cástulo, Linares (Rincón, 1981) y el Cerro de 
San Antonio; donde se confirmó la presencia del 
mineral en una proporción del 5,9% (Galvan, 1991: 
186). El grafito ha sido también identificado en las 
cuarcitas y esquistos utilizados como desgrasante 
en las cerámicas del yacimiento fenicio de Cerro del 
Villar, siendo uno de los elementos que permiten 
plantear el uso de una temperatura media de coc
ción en torno a los 850° C (Cardell, 1999: 18-19). 

Diferentes observaciones (Lambert y Rouliére, 
1980; Cerdeño, 1987: 570) plantean dos tipos de 
aplicación del grafito. Uno consistente en su exten
sión mediante frotación con el mismo dedo, una 
espátula o bastoncillo. Y un segundo proceso en el 
que el grafito habría sido previamente diluido con
virtiéndose en una pintura líquida que se extende
ría mediante pincel o inmersión de la pieza. En este 
último caso la capa sería mucho más uniforme in
cluso en las superficies interiores del recipiente. 

Ejemplos los tenemos en yacimientos franceses 
como Camp Allaric, Aslonnes, Vienne, en el que se 
documentó un grueso conjunto de cerámicas pin
tadas entre las que aparecía el grafito. La pintura 
se utilizó líquida, y su aplicación con un pincel 
dejó trazos y gotas de distinto grosor que delatan la 
existencia de pinceladas, e incluso la utilización de 
pinceles de distinto espesor, sin que falten trazos 
extremadamente finos (Pautreau, 1986:159). Tam
bién en la Meseta, hay huellas de la aplicación de 
la capa de grafito mediante una espátula, como en 
el Cerro de San Antonio (Blasco et al, 1991: 114) 
o yacimientos de Guadalajara en los que se aprecia 
la presencia del carbono triturado y mezclado con 
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• Minas de grafito 

Fig. 1. Yacimientos con cerámicas grafitadas de la Península: Álava: 1. Portilla la Alta; 2. Henayo; 3. La Hoya. La Rioja: 
4. El Redal; 5. Santa Ana; 6. La Torre de Campobajo; 7. La Marcú; 8. Sorban. Navarra: 9. El Cogote Hueco; 10. El Caste-
jón de Arguedas; 11. El Cerro de la Cruz. Soria: 12. Zarranzano; 13. El Castillejo de Garray; 14. La Vega; 15. Cerro de 
la Muela; 16. El Castillejo de Fuensauco; 17. Castillo de Soria; 18. Castilviejo de Yuba; 19. La Corona; 20. El Ero; 21. 
Cuesta del Espinar; 22. La Buitrera. Segovia: 23. La Pencona; 24. La Plaza del Castillo. Avila: 25. Los Castillejos de San-
chorreja. Valladolid: 26. Soto de Medinilla; 27. La Mota. León: 28. Sacaojos. Zaragoza: 29. Ogmico; 30. Zaforas. Teruel: 
37. Almohaja; 32. Bezas. Guadalajara.- 33. Cerro Renales; 34. Locón; 35. Ribagorda; 36. La Torre (I); 37. La Torre (II); 
38. Valdeclares; 39. Fuente Estaca; 40. Ermita de la Vega; 41. Guisema; 42. La Cañada; 43. Los Villares; 44. Los Alma
cenes; 45. Fuente del Barranco; 46. El Pinar; 47. La Coronilla; 48. El Castillejo; 49. El Ceremeño; 50. El Turmielo; 51. 
El Palomar; 52. La Cerrada de los Santos; 53. La Pedriza; 54. Monte Santo; 55. Luzaga; 56. Cerro Almudejo; 57. La So
lana; 58. La Ribilla; 59. Los Castillejos; 60. Sigüenza; 61. Alto del Castro; 62. Cerro Padrastro; 63. La Espina; 64. La 
Horazas; 65. El Tesoro; 66. Cerro del Castillo; 67. Los Morales; 68. Km. 98; 69. Pico Buitre; 70. Peñalcuervo, 71. La Mue
la; 72. La Merced, 73. Los Manantiales; 74. La Dehesa. Madrid: 75. Ecce Homo; 76. Los Pinos ; 77. La Dehesa de la Oli
va; 78. Cerro de S. Antonio; 79. Arroyo Culebro. Cuenca: 80. Hoyas del Castillo; 81. Moya; 82. El Castillo. Valencia: 83. 
Los Villares. Alicante: 84. Peña Negra. Ciudad Real: 85. Penar roya; 86. El Cerro de las Cabezas; 87. Alarcos. Jaén: 88. 
Cástulo. 
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arcilla, aplicado a modo de engobe al interior ( Va
liente ^í a/., 1986:56). 

Los resultados también dependen de las propias 
superficies. Las hay meramente alisadas o rugosas, 
que aunque de peor aspecto consiguen una mayor 
adherencia, y espatuladas o bruñidas que acentúan 
el brillo de la pieza. 

3. LOS YACIMIENTOS Y SU 
INFORMACIÓN CRONOLÓGICA Y 
CULTURAL 

Conocemos 88 yacimientos con esta variedad de 
cerámicas (Fig. 1), y aunque sólo en una escasa cuar
ta parte de ellos reciben un marco estratigráfico, no 
hay duda del amplio desarrollo alcanzado por la téc
nica. El inventario no es ni mucho menos definitivo, 
de hecho no faltan referencias puntuales (Martínez 
Navarrete, 1988: 1157), informaciones aún poco 
detalladas (Collado ^í a/., 1991-92: 133) que acre
centarían los núcleos conocidos, o claras muestras 
de aumento en el número de enclaves con grafitados 
acorde al ritmo de prospecciones realizadas, como 
viene sucediendo en la provincia de Soria. 

OcuiTe también que la información procede 
mayoritariamente de poblados. Todos son habitat 
al aire libre, y sobre todo en altura, siendo los con
textos funerarios escasos, poco precisos por tratarse 
de antiguas excavaciones, y además reducidos a las 
tierras orientales de la Meseta y el Sistema Ibérico. 

El actual mapa de yacimientos con grafitadas 
muestra su distribución en el centro y vertiente 
oriental peninsular, con una gran aceptación en tie
rras del interior. Tal panorama se puede estmcturar, 
para su exposición, en varios sectores geográficos, 
que además han tenido distinto bagaje investigador. 

Las excavaciones realizadas en los castros ala
veses de La Hoya (Llanos, 1988: 71) y Henayo 
(Llanos et ai, 1975) siguen siendo los mejores con
textos de referencia para las grafitadas del Ebro, 
aunque no están privados de problemas. En el pri
mero, las grafitadas aparecen en su fase II y III para 
la que se cuenta con fechas que van del siglo XII al 
VI a.C. pero desconocemos la cuantía final de los 
hallazgos grafitados y sus datos explícitos, pues 
desde los fragmentos publicados en los años 80 
(Sáenz de Urturi, 1983), con el poblado aún en pro
ceso de excavación, las referencias a estas cerámi
cas han sido sólo generales. Su contexto de vivien
das rectangulares con zócalo de piedra, paredes de 
adobe y cubierta vegetal, es diferente al de Hena

yo donde encontramos viviendas de suelo apisona
do y hogares circulares. El único fragmento grafi-
tado allí encontrado corresponde al nivel más anti
guo de ocupación para el que la disparidad de 
fechas procedentes de una misma muestra inclina 
a sus autores a considerar la cronología del siglo 
VIII a.C. como la más adecuada. Sin embargo, en 
ambos yacimientos, las grafitadas se rodean de un 
elenco material similar formado por elementos 
metálicos de bronce y cerámicas incisas, con impre
siones, excisas y acanaladas, que en La Hoya se 
acompañan además de pintadas. 

Por un lado sus autores no vacilan en buscar la 
procedencia de estas primeras ocupaciones en los 
Campos de Urnas del Languedoc unidas a ciertas 
similitudes con la Meseta y poblados como Cortes 
o El Redal (Llanos et al, 1975), mientras otros de
fienden contactos con el Suroeste francés, siendo 
posible un cierto aislamiento de los grupos de los 
altos alaveses y los de las riberas (Ruiz Zapatero, 
1985: 608-609). Pero por otro, la secuencia de La 
Hoya cuenta con una ocupación anterior al horizon
te de grafitadas cuya continuidad sería necesario 
conocer, del mismo modo que deberían conocerse 
bien las relaciones con el grupo Cortes-Redal, a su 
vez influenciado por el Bajo Ebro, si queremos 
considerar que las cuestiones referentes a la géne
sis de estos primeros poblamientos están resueltas. 

Con todo, la principal aportación de las grafita
das en los contextos alaveses es un marco cronoló
gico, aunque en nuestra opinión es justo reconocer 
que tampoco está exento de dificultades. La fecha 
del 760 ± 80 a.C. (1-8687), mayoritariamente acep
tada, pertenece a un segundo análisis de una misma 
muestra que inicialmente proporcionó una fecha 
del siglo XII a.C. no respaldada, a diferencia de 
aquella, por los datos relativos manejados por los 
autores (Llanos ^í a/., 1975: 188). Las fechas obte
nidas en los dos niveles superiores inmediatos no 
ayudan pues se consideran demasiado antiguas y 
con alto margen de desviación, pero hay sugeren
cias sobre la alteración estratigráfica de la secuen
cia y la aceptación de un siglo X a.C, que se equi
pararía mejor con las fechas obtenidas en La Hoya 
(Castro ^í a/., 1996:223). 

Yacimientos riojanos como Sorban, o Campo-
bajo (González y Pascual, 1983; Pascual y Cinca, 
1985), aportan poco sobre los contextos en los que 
aparecen las grafitadas, pero al menos ayudan a 
resaltar la reducida repercusión de la técnica en el 
Bajo Aragón y tierras catalanas, frente al tramo 
medio y alto del Ebro. Sobre aquella zona faltan 
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datos recientes y las referencias antiguas ya fueron 
cuestionadas con bastante lógica (Ruiz Zapatero, 
1985. 763-764) por lo que parece necesario dejar
las al margen. 

El inmediato marco del Duero también tiene su 
representación propia con once yacimientos, sir
viendo las grafitadas para dar uniformidad a la Edad 
del Hierro, al ser un elemento común entre el mun
do castreño soriano septentrional y el poblamien-
to del llano aluvial, y entre ellos y el grupo Soto. Así 
a las malas referencias antiguas (Ortego, 1951) y 
localizaciones superficiales (Pascual, 1991: 154-
157), se une su documentación en varias excavacio
nes sistemáticas. En un ambiente análogo se en
cuentran las grafitadas del sector II y III del castro 
de Zarranzano (Romero, 1991:129-183) y las de la 
segunda fase de ocupación del poblado de El Cas
tillejo de Fuensauco (Romero y Misiego, 1995), por 
mucho que sólo el primero de ellos muestre en su 
muralla un claro interés defensivo. En ambos yaci
mientos sorianos las viviendas presentan zócalos de 
piedra y paredes de adobe conviviendo en determi
nado momento, como muestra Fuensauco, las es
tructuras rectangulares y las circulares. El material 
que acompaña a las grafitadas está formado por pie
zas de bronce, y cerámicas con ungulaciones, sen
cillas incisiones, y pintura. Para estas ocupaciones 
hay varias fechas radiocarbónicas que no remontan 
el 500 a.C. obtenido en el nivel inferior de Zarran
zano (Romero, 1999: 148) lo que sitúa a las grafi
tadas en un momento tardío, del siglo VI a.C, den
tro de un horizonte relacionado, o en la misma 
tradición, de los Campos de Urnas de la Edad del 
Hierro del Ebro (Romero y Misiego, 1995: 137; 
Delibes y Romero, 1992: 249). 

Sin embargo en nuestra opinión también en el 
Duero puede reivindicarse su comparecencia en el 
Bronce Final-Hierro, si nos fijamos en los restos de 
Castilviejo de Yuba (Ruiz Zapatero, 1984: 180-
181) junto a excisas y acanaladas, o en la presencia 
de algunos fragmentos en la ocupación inicial de 
Fuensauco, en un entorno de cabanas circulares de 
hoyos de poste (Romero y Misiego, 1995:137), con 
dos fechas de mediados del siglo VIII a.C. confina
das por el momento por su incoherencia con una 
tercera del siglo V a.C. (Romero, 1999:156). Tam
bién en ambientes heterogéneos que, aunque poco 
claros, en la cuestión que nos atañe no dejan de ser 
sugerentes. Sabemos de la presencia de grafitadas 
en los niveles superiores de Sanchorreja con fechas 
del siglo VI a.C. (González Tablas y Domínguez, 
1995), pero también en su nivel inferior, junto a 

pintadas y cerámicas Cogotas I (Maluquer 1958: 
25-39), así como en el nivel más antiguo de La 
Mota con una fecha del 610 ± 70 a.C. (GrN-18907) 
(Seco y Treceno, 1993: 155-156)juntoaboquique 
e incisión que podrían formar parte de un pobla-
miento anterior. 

Dentro de la misma adscripción cultural de este 
poblado, el grupo Soto, encontramos grafitadas en 
poblados como Sacaojos, en un ambiente relacio
nado con la fase plena de la cultura, entre el siglo 
VII y V a.C. (Misiego et al, 1999) y en el pro
pio Soto de Medinilla, cuyos sondeos mostraron 
el registro de una pieza, un cuenco globular en el 
último nivel de ocupación con fecha radiocarbónica 
del 500 ± 50 a.C. (GrN-19058) (Delibes et al, 
1995:171-175). 

La mayor concentración de yacimientos con 
cerámicas grafitadas se encuentra en la Meseta Sur, 
en su sector oriental y reborde del Sistema Ibérico, 
y dentro de ella la primera localización estratigrá-
fica procede del castro de La Coronilla (Cerdeño y 
García Huerta, 1992). A su ocupación más antigua, 
de viviendas rectangulares con zócalos de piedra, 
corresponden las cerámicas grafitadas acompaña
das de sencillas piezas de bronce y una cuenta de 
pasta vitrea. La primera muestra radiocarbónica 
obtenida, a la que ya hemos hecho referencia, del 
950 ± 90 a.C. (1-12101), pierde relevancia con otras 
dispares, procedentes del mismo nivel (Cerdeño y 
García Huerta, 1992: 147), sin embargo eso no ha 
impedido que se defienda para las grafitadas una 
cronología antigua, del siglo IX a.C, caracterizan
do varias/ac/e^ locales (Valiente y Velasco, 1988: 
117). 

Los yacimientos de Sotodosos y Riosalido darán 
nombre a una primera/ac/^^ originada en la reela
boración de elementos heredados de Cogotas I y 
aportes de los Campos de Urnas Recientes y del 
Hierro del Ebro (Valiente y Velasco, 1986). En ella 
el grafito y la pintura son los elementos más carac
terísticos de su cerámica. Sin embargo ambos po
blados, igual que otros tantos, excepción de La 
Coronilla también aquí incluida, carecen de exca
vaciones, y lo mismo ocurre con los datos funera
rios que proceden de antiguos trabajos en los que el 
grafito pasó inicialmente desapercibido como es 
Ogmico (Rosa y Soto, 1995: 266-270). La elevada 
cronología de la faciès se queda sin respaldo, por lo 
que la referencia que obtenemos para las grafitadas, 
por ejemplo para el conjunto de Riosalido (Valien
te, 1982), la mejor muestra peninsular de superpo
sición de pintura y grafito, es vaga más allá de un 
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genérico marco de transición y comienzos de la 
Edad del Hierro. 

Una segunda, faciès, circunscrita al Alto Hena
res, se conoce como Pico Buitre (Valiente et al, 
1986), recibiendo la denominación del único pobla
do excavado. Sin embargo el ambiente que éste re
construye de poblados sin interés defensivo, con vi
viendas realizadas con materiales poco perecederos 
y un elenco material fundamentalmente con cerá
micas con decoración incisa acompañando a las 
grafitadas, recurre a la misma tradición de varios 
poblados madrileños como El Cerro de San Anto
nio (Blasco et al, 1991 j , o del área molinesa recien
temente identificados como Horizonte Locon II 
(Arenas, 1999:172-173). El grafito, igual que la ex
cisión, parece más escasa en Madrid, pero al mar
gen de precisiones, se reproducen contextos seme
jantes con elementos de tradición local, influencias 
levantinas y del Ebro. Con los Campos de Urnas del 
Hierro del Ebro Medio se relacionan las comunida
des con grafitadas del área molinesa fechadas en
tre el siglo VIII y comienzos del siglo VII a.C. (Are
nas, 1999: 173) mientras que se acude a tierras 
alavesas para justificar la presencia de grafito en el 
Alto Henares (Valiente, 1984:33). La aportación de 
Pico Buitre se extiende también al radiocarbono, 
con tres fechas que van del siglo XII a mediados del 
X a.C. (Crespo y Arenas, 1998: 49). No es el mo
mento de valorar todo lo que suscitan, pero sí de 
señalar que debe haber cambios en el registro ma
terial de una secuencia tan amplia como la que se 
abarca, pues sabemos de la presencia de piezas 
como fíbulas de doble resorte (Crespo, 1992: 64). 
Queda por tanto por precisar el momento de apari
ción de las grafitadas. 

Curiosamente también aquí, en la Meseta Sur, 
encontramos yacimientos en los que conviven esas 
dos tradiciones distintas que testimonian las cerá
micas Cogotas I y las pintadas al grafito. La asocia
ción se conoce en La Muela de Alarilla (Méndez y 
Velasco, 1984) y la cabana excavada en Ecce 
Homo en la que aparecieron un 14,5 % de fragmen
tos grafitados junto a pintadas, pero también boqui-
que y acanalados considerados por sus autores in
trusivos (Almagro y Dávila, 1988: 362). 

Y finalmente, mucho menos problemático es el 
registro de grafitadas en estaciones sin duda ligadas 
a la I Edad del Hierro, en un ambiente en el que son 
patentes los elementos meridionales o propios del 
mundo levantino como el torno o el hierro. De esas 
estaciones excavadas conviene destacar en el área 
carpetana el poblado de Los Pinos (Muñoz y Orte-

Fig. 2. Cerámicas grafitadas de la necrópolis de Luzaga 
(Guadalajara), sin asociación a sepultura (Colección Cerral-
bo, MAN). 

ga, 1996), y en lo que luego será la Celtiberia varios 
poblados de altura, con evidente interés defensivo 
en los que las grafitadas aparecen junto a urnas de 
orejetas o fíbulas de doble resorte. Es el caso del 
Turmielo (Arenas y Martínez, 1993-95), donde ta
les materiales son aún importados en los comienzos 
de la Edad del Hierro, o el castro del Ceremeño con 
mayor representación del torno. Las grafitadas tie
nen aquí fechas del 530 ± 80 a.C. y 430 ± 200 a.C. 
(1) en la ocupación más antigua, de las dos que re
gistra el enclave, ligada por su urbanismo y mate
riales a las influencias del Ebro que llegan a la Me
seta, y a la incorporación de otros tantos elementos 
mediterráneos (Cerdeño et al, 1993-95:76-86 ). Es 
ahora cuando encontramos la única necrópolis. La 
Cerrada de los Santos (Arenas, 1999: 50-62), que 
proporciona la información suficiente como para 
reconocer el uso de grafitadas también en lugares 
funerarios, pues en el resto de las necrópolis son 
hallazgos sin sistematización alguna (Fig. 2). 

La presencia de grafitadas en tierras levantinas 
tiene una muestra palpable en el poblado valencia
no de los Villares, desde su primer nivel de ocupa
ción atribuido al tránsito entre el Bronce Final-Hie
rro I, en el siglo VIII-VII a.C. Cerámicas a mano 
incisas, pintadas, algunos acanalados y decoracio
nes plásticas son el documento material aportado 
por estructuras con zócalo de piedra que se expli
can dentro de un substrato indígena influenciado 
por elementos meridionales y del Ebro entre los que 
están las grafitadas, en última instancia difundidas 
desde la Meseta (Mata, 1991: 189). La creciente 
presencia de torno en el lugar permite fijar el uso 

(1) En la publicación (Cerdeño et al. 1993-95) no aparece la 
identificación de las muestras datadas. 
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continuo de la técnica hasta la primera mitad del 
siglo V a.C. (Mata, 1991:193) siendo por tanto con
temporáneo a su utilización en piezas de otro pobla
do levantino más meridional, Peña Negra (Gonzá
lez Prats y Ruiz Segura, 1990-91: 70), en el que 
unos cuantos fragmentos grafitados aparecen en su 
segunda fase de ocupación, en el siglo VII a.C. 

Tampoco abandonamos la misma cronología de 
finales del siglo VIII y siglo VII a.C. en el caso de 
varios hallazgos conquenses o del entorno del Gua
diana que contienen niveles previos a su fuerte pro
ceso de iberización. En el caso de Hoyas del Cas
tillo, la presencia de grafito junto a incisiones y 
excisiones que se relacionan con el Bajo Aragón, 
supone un momento posterior a la ocupación Co-
gotas I del lugar (Ulreich et al, 1994), mientras 
que en Alarcos, en estratos muy alterados por las 
construcciones posteriores, el boquique aparece 
junto a las cerámicas pintadas, grafitadas y con in
crustaciones de botones de bronce (Juan et al, 
1994: 147). 

Cástulo es por el momento el único poblado an
daluz con grafitadas, pero sus extensas excavacio
nes hacen que sea uno de los lugares de más amplia 
documentación peninsular de la técnica. Los por
centajes son reducidos en su primera fase de habi
tación, de finales del siglo VIII a.C, y más desta
cados en sus fase II de mediados del siglo VII hasta 
los primeros momentos del siglo VI a.C, pervivien
do en la siguiente hasta un momento no bien deter
minado. En esa etapa de auge las grafitadas apare
cen en un complejo conjunto de construcciones que 
se modificarán en varias ocasiones, junto a abun
dante cerámica incisa sobre carenas altas que repro
duce decoraciones pintadas que no desentonan en 
el ambiente andaluz, e influencias mediterráneas 
patentes en las imitaciones e importaciones de pro
ducciones fenicias. Aún no aparece el hierro desta
cando entre el material metálico una fíbula de do
ble resorte (Blázquez et al, 1985). 

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS 
CERÁMICAS GRAFITADAS 

Un primer aspecto que cabría destacar es la re
ducida información relativa a la proporción de las 
grafitadas en los conjuntos cerámicos, pues parece 
que, como otras decoraciones, no tienen elevada re
presentación en los cómputos decorativos internos 
de los diferentes yacimientos. Los datos más fir
mes, como excavaciones de mayor extensión que 

son, de Los Villares (Mata, 1991:163) o Cástulo 
(Blázquez et al, 1985), son del 2-3% de la cerámi
ca. En La Coronilla alcanzan el 16%, pero los por
centajes varían sensiblemente entre las viviendas 
que forman el primer nivel de ocupación, con cifras 
que están entre el 1,50% y el 20% de la cerámica en 
ellas encontrada (Cerdeño y García Huerta, 1992: 
84-94). Y sería necesario conocer mejor los datos 
tan elevados de Torre de Campobajo donde la única 
estructura excavada proporcionó un 70% de piezas 
grafitadas, lo que llevó a sus autores a considerar el 
carácter suntuoso y excepcional de la vivienda 
(Pascual y Cinca, 1985: 628). 

En la factura del conjunto cerámico grafitado 
peninsular hay numerosas variantes. Una primera, 
la encontramos en el color de sus superficies. La 
mayor parte de ellas poseen las superficies negras 
cuando no también sus pastas, pero no faltan ejem
plos de colores claros, rojizos, e incluso mandones 
o beiges. En ocasiones el color se ha utilizado (Va
liente, 1982: 124; Mata, 1991: 164), unido a deter
minados perfiles, como elemento significativo de 
diferentes trasfondos culturales, sin embargo una 
observación del conjunto peninsular, avisa de lo 
poco significativa que puede ser la apreciación si no 
va acompañada del tipo de materias primas dispo
nibles en cada caso, el tipo de cocción, o el posible 
uso de las piezas. 

Independientemente del color estamos mayori-
tariamente ante pastas bien decantadas, con desgra
santes de grano fino o medio, y superficies cuida
das, bien alisadas, espatuladas o bruñidas. El grafito 
puede contribuir a refinar el aspecto grosero de al
gunas piezas como ocurre en Peñarroya (García 
Huerta et al, 1999: 237), y sólo excepcionalmen-
te encontraremos piezas de mala calidad alejadas de 
lo que sería una cerámica fina, como queda paten
te en Cástulo (Blázquez y Valiente, 1980: 40-41). 

A partir de la propia decoración podemos dife
renciar varios tipos de grafitadas: 

Tipo 1. El grafito se extiende en forma de capa 
más o menos homogénea por la superficie del reci
piente. En ocasiones se ha grafitado sólo la super
ficie interior, únicamente la exterior, o ambas apa
recen cubiertas. 

Tipo 2. Cerámicas en las que el grafito no cubre 
toda la superficie, sino que forma bandas que apa
recen tanto al interior como al exterior. Con fre
cuencia estas bandas ocupan la zona del borde, la 
parte superior o mitad superior del recipiente. 

Tipo 3. El grafito como una auténtica pintura 
sirve para diseñar motivos directamente sobre la 
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Fig. 3. Formas de las cerámicas grafitadas peninsulares. 

T. P., 59, n." 1,2002 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



136 Rosa Barroso Bermejo 

Fig. 4. Motivos realizados con grafito. 

superficie del recipiente, tanto al interior como al 
exterior. Los diseños son geométricos, de líneas 
paralelas, bandas con series de líneas verticales y 
oblicuas, triángulos rellenos o rayados al interior, 
rombos y meandros. La fragmentación impide en 
muchas ocasiones conocer sus desarrollos comple
tos (Fig. 4). 

Tipo 4. Cerámicas en las que se ha colocado una 
capa de grafito homogénea sobre la que se realiza 
a su vez un motivo ornamental también en grafito. 
Una variedad del tipo anterior con motivos geomé
tricos semejantes. 

Tipo 5. Cerámicas en las que la capa de grafito 
hace de fondo oscuro y brillante sobre el que des
tacar determinados motivos pintados (Fig. 5). 

Tipo 6. Piezas con superficie grafitada, completa 
o parcialmente, asociada a impresiones, acanaladu
ras, o almagra, a las que suele superponerse. 

Argumentos para secuenciar estos diferentes ti
pos de decoración grafitada sólo se han dado en el 
yacimiento de Los Villares en el que el tipo 2, de 
bandas, es exclusivo del nivel más antiguo del ya
cimiento (Mata, 1991:164), por eso más que de una 
gradación cronológica, se puede hablar de más o 
menos éxito, arraigo, o interés de determinados ti
pos en algunas zonas, sin que exista una delimita
ción espacial estricta. 

Los tipos 1 y 2 son los de mayor simplicidad y 
más amplia difusión peninsular, quizás por su am
plio uso en la Meseta. No están ausentes del Alto 
Ebro, conviviendo con los diseños de motivos 
(Tipo 3) en varios fragmentos de La Hoya (Sáenz 
de Urturi, 1983: 397) y aguas abajo en Sorban (Ruiz 

Zapatero, 1985: 761-762) pero no hay duda de su 
especial auge en la Meseta y mitad meridional de la 
Península, siendo por ejemplo la única modalidad 
conocida en el Duero. 

Los diseños de motivos (Tipo 3) con desarrollos 
geométricos de líneas están más relacionados con 
la cabecera del Ebro, tierras vascas, navarras y rio-
janas, siendo en varios de los yacimientos la única 
modalidad conocida. Fuera de allí encontramos 
algunos fragmentos, de los que ni siquiera podemos 
reconstruir la forma del recipiente, en la Meseta 
Sur, en La Espina (Fig. 4), junto a una variedad di
rectamente relacionada con aquella como es el tipo 
4, presente en Riosalido o Sotodosos (Valiente, 
1982; Valiente y Velasco, 1986). La misma conso
nancia se produce en cuanto a la asociación de gra
fito y acanalados conocida en La Hoya o Campo-
bajo y en la Meseta oriental, o en su base como 
fondo de la pintura (Tipo 5). Hay un fragmento de 
este tipo en la Hoya (Ruiz Zapatero, 1985: 764), 
pero eso no impide que veamos en esa asociación, 
pintura-grafito, la verdadera singularidad del cen
tro-este peninsular con yacimientos como Riosali
do, Cerro Renales, o Los Villares (Fig. 5). En la 
misma agrupación entraría el poblado de Cástulo 
(Blázquez y Valiente, 1980) que también en el pla
no decorativo puede ser diferenciado, en esta oca
sión por la asociación almagra-grafito que se repi
te en sus recipientes utilizando la superposición o 
delimitación de zonas diferentes mediante la inci
sión. Tal variante también está presente en la Me-

Fig. 5. Cerámicas grafitadas y pintadas. (1) Cerro Renales, 
según J.L. Cebolla ( 1992-93); (2-3) Alto del Castro, Riosa
lido (Guadalajara), según J. Valiente, 1982. 
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seta, en el poblado de La Dehesa de Alovera (Espi
nosa y Crespo, 1988:249). 

En relación a las dimensiones de los recipientes, 
las grafitadas aparecen en tipos de mediano y en 
especial pequeño tamaño, con formas poco profun
das y abiertas, algo acorde con la decoración que 
puede aparecer en su interior. Pero también aquí 
hay excepciones y encontraremos algunos recipien
tes grandes que contradicen la tónica común, espe
cialmente de amplio desarrollo vertical (Fig. 3,7). 

En conjunto la representación formal es variada, 
pero refleja una preferencia por los perfiles carena
dos, semiesféricos y troncocónicos, sin que puedan 
en ningún caso aislarse formas como tal, correspon
diendo a las formas habituales en cada yacimiento. 
Es decir se están decorando las mismas formas que 
aparecen lisas o reciben otro tipo de decoración, 
formas comunes a los ambientes de la Edad del 
Hierro y otras algo más personales que nos permi
ten estrechar algunos lazos de relación. 

En el registro formal del Ebro (Fig. 3, 3) el gra
fito se aplica a recipientes ovoides o globulares con 
cuellos cilindricos, es decir a formas bien conoci
das en ambientes de la Edad del Hierro del área ala
vesa y navarra. Estos perfiles sirven para atribuir a 
las grafitadas riojanas un carácter tardío (Ruiz Za
patero, 1985: 765), pero la muestra formal es muy 
reducida por el momento. 

Fuera del Ebro, el panorama cambia y el recono
cimiento de formas, ahora más amplio, encuentra 
claras semejanzas entre los yacimientos que se ex
tienden desde la cabecera del Duero hasta tierras 
levantinas, incluyendo Jalón y cabecera del Tajo 
(Fig. 3 n.°' 1,2, 6 y 7). En ellos el grafito decora re
cipientes semiesféricos, globulares de escaso desa
rrollo vertical y carenados entrantes con inflexiones 
medias o en el tercio superior. Todos ellos prefieren 
fondos redondeados o en umbo, y es usual encontrar 
mamelones perforados en la parte superior o infe
rior de la carena. Las bases rehundidas o pies mar
cados con'esponden a recipientes tronconcónicos y 
bitronconcónicos del Alto Tajo y Jalón, siendo es
tos últimos los de mayor tamaño a los que se alude 
en párrafos anteriores, que además sabemos que es
tán presentes tanto en poblados (Valiente y Velas-
co, 1988: Fig.4) como en necrópoUs (Arenas, 1999: 
Fig. 43). La distribución del grafito como capa con
tinua, o diseñando bandas, en una o ambas superfi
cies, será su variante decorativa sin distinción for
mal aparente. También la asociación pintura-grafito 
la encontramos en formas semiesfericas, globulares 
y carenadas, pero nunca en piezas grandes (Fig. 5). 

Las carenas altas y las medias marcadas a modo 
de "hombro", así como las fuentes de bocas amplias 
formarían otra delimitación que atañe a las grafita
das en yacimientos no menos mésetenos que los 
anteriores, del Henares y Manzanares, y otros como 
Cástulo (Fig. 3, n.""' 4 y 5). Ello incide en la raigam
bre meridional que hay que atribuir a muchas de 
esas formas carenadas que aparecen en la Meseta, 
sin restar personalidad al poblado andaluz en el que 
se grafitan piezas, para las que no se encontraron pa
ralelos peninsulares (Blázquez y Valiente, 1980: 
40). Nuevamente las variantes responden a una capa 
continua de grafito, o bandas que destacan sobre el 
color de la superficie. El contraste es aún mayor 
sobre superficies a la almagra como en Cástulo, que 
se corresponden con recipientes de gran tamaño de 
los que no se conservan perfiles completos. 

5. REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES 
FINALES 

La dispersión actual de las cerámicas grafitadas 
impide considerarlas un elemento marcadamente 
septentrional pues su núcleo principal ocupa el cen
tro de la Península, aventajando cuantitativamen
te el grupo del Tajo al del Ebro. El castro leonés de 
Sacaojos ocupa la posición más occidental, mien
tras Cástulo sigue siendo el punto más meridional, 
mostrando que tal situación no está reñida con un 
gran arraigo de la técnica. Tal distribución las sitúa 
sobre el área ocupada por Cogotas I, estando ausen
tes, por el momento, del territorio de los Campos de 
Urnas antiguos. 

Para su valoración es necesario que más allá de 
las propias cerámicas grafitadas, nos fijemos en los 
registros amplios de los que forman parte y la infor
mación cronológica que traslucen. 

Dos son los tipos de contextos en los que apare
cen a los que se añaden otros mixtos. En primer lu
gar en contextos de fuerte tradición de decoración 
incisa, acompañados de excisión, acanalados, im
presiones, pintadas y cepilladas tal cual las encon
tramos en la estratigrafía de La Hoya y Henayo. Son 
característicos los recipientes bruñidos, de buena 
calidad y brillo intenso, de borde cilindrico en el 
Ebro, y que al sur de éste, reproducen cuencos de 
carenas medias con hombros muy marcados y resal
tados por mamelones perforados, que junto a las 
fuentes de carenas altas son ya un distintivo del 
momento final de la Edad del Bronce peninsular y 
característicos tanto de la Meseta como del Sureste. 
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En ellos obtenemos una fecha inicial para la pre
sencia de grafitadas en Henayo, a mediados del si
glo VIII a.C. (Llanos et al, 1975: 95), que parece 
la más válida, aunque sea obligado recordar las fe
chas más altas del siglo XII a.C. obtenidas en la 
Hoya semejantes a las del poblado meseteño de 
Pico Buitre. Fechas tan antiguas se comprenden 
algo mejor tras los resultados obtenidos en Soto de 
Medinilla con una fecha de mediados del siglo IX 
a.C. para su nivel más antiguo (Delibes et al, 1995: 
175), o con el marco ocupado por la fase I de Peña 
Negra (900/850-700 a.C.) (González Prats, 1992: 
249) formando parte de una nueva etapa en tomo al 
cambio de milenio a la que no es ajena ni el Ebro, 
ni la Meseta, ni el Sureste, y en la que encontrare
mos tanto habitat en altura como en zonas bajas con 
viviendas mayoritariamente de materiales de poca 
solidez. Tal proceso no hay duda que implica a las 
grafitadas, pero resta saber cuál es su momento de 
incorporación a un elenco material del que aún no 
conocemos bien su origen y evolución. A falta de 
más precisión, el registro de grafitadas en la fase II 
de Peña Negra, o las fechas propuestas para Los 
Villares, o Cástulo de finales del siglo VIII, co
mienzos del siglo VII son una buena referencia 
próxima a la fecha por el momento más admisible 
del Alto Ebro. 

Una cronología semejante es también la sugeri
da en el caso de un segundo tipo de yacimientos en 
los que las grafitadas se asocian a las cerámicas tí
picas de la cultura meseteña. Tal relación conjunta 
se repite en yacimientos como La Muela de Álari-
11a, Alarcos, o La Mota donde al menos son anterio
res a una secuencia que comienza en el siglo VII a.C. 
(Seco y Treceno, 1993: 135). Suponen la admisión 
de una técnica decorativa novedosa entre las pobla
ciones asiduas de las técnicas de incrustación. 

Por último, en un tercer tipo de contextos predo
mina el grupo de las cerámicas lisas, y los recipien
tes ornamentados acuden casi exclusivamente al 
grafito y la pintura, siendo el momento de genera
lización del uso de la técnica. Esta es ahora más 
propensa a las asociaciones y no es raro encontrarla 
sobre formas carenadas de bordes entrantes, globu
lares de escaso desarrollo vertical (Fig. 5) o semies-
féricas con bordes en ala a imitación de los platos 
torneados (Fig. 3,6). Las cerámicas a mano convi
ven con las primeras muestras del uso del torno, y 
el hierro aparece junto a una metalurgia de bronce 
entre la que destacan las fíbulas de doble resorte. 
Con ellos entramos en un ambiente de estabilidad 
poblacional y mundo funerario bien visible, para el 

que tenemos vagas referencias de finales del siglo 
VII a.C. y mejores acreditaciones del siglo VI a.C, 
como las procedentes de los castros sorianos, varios 
yacimientos molineses, y quizás también riojanos, 
sin olvidar que al menos en el siglo IV aún se usa la 
técnica por lo conocido en Soto (Delibes et al, 
1995:175)oelCeremeño(Cerdeño^/¿?/., 1993-95: 
76). Su situación cronológica posterior respecto a 
los primeros contextos a los que hacíamos referen
cia viene marcada por la propia secuencia de Soto, 
con un periodo formativo y otro pleno (Quintana y 
Cruz, 1996), o la relación de sucesión entre la faciès 
Pico Buitre y Riosalido en el Henares. 

Otro punto que tampoco conviene olvidar es la 
génesis de estos contextos en los que las grafitadas 
se imbrican. La cuestión es mucho más compleja de 
lo que podemos desarrollar aquí, pero aludir el tema 
demanda la importancia del Ebro, aún cuando cuan
titativamente su dotación de grafitadas no es la más 
significativa, y de la Meseta oriental. 

En este sentido tanto en los yacimientos del 
Duero, como en la Meseta Sur, se reivindica, de una 
u otra manera, el componente de Campos de Urnas 
Recientes y del Hierro en la definición de los dife
rentes complejos culturales que ocupan la zona 
durante el Bronce Final-I Hierro, y esto, en lo que 
atañe a las grafitadas, permite otorgar al Ebro un 
papel pionero del uso de la técnica en la Península. 
Tal componente se reconoce muy desvirtuado (De
libes y Romero, 1992: 249), de forma que esos dis
tintos ambientes culturales, el grupo de los castros 
sorianos, la cultura Soto, o las diferentes faciès de
limitadas en la Meseta Oriental, están ya fuera de un 
puro clasicismo respecto al Ebro, por no hablar de 
la reivindicación que se viene realizando en los úl
timos años de los procesos endógenos y las influen
cias meridionales (Ramírez, 1999) que alcanzarían 
en la zona igual o mayor fuerza que las septentrio
nales. Tampoco esta situación pasa desapercibida 
en el caso de las grafitadas sin que podamos hablar 
de su mera difusión a la Meseta, sino de un proce
so de asimilación y de desarrollo propio con prota
gonismo de los pobladores de la zona, pues resulta 
chocante pensar en sabedores de la técnica que al 
llegar a la Meseta se centran en una variedad grafi-
tada distinta. Así las especies características de la 
Meseta desaiTollan una capa homogénea de grafi
to frente a los motivos practicados en el Ebro, o su
perponen motivos pintados, y lo hacen sobre formas 
no menos originales y sin apenas margen cronoló
gico respecto a aquel. 

Es posible que ese proceso de asimilación ten-
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ga su mayor intensidad en la zona oriental de la 
Meseta Sur donde se documenta la presencia de 
yacimientos muy ligados al Ebro a finales del siglo 
IX a.C. (Martínez Sastre, 1992), las relaciones afec
tan claramente al urbanismo (Cerdeño et al, 1993-
95), el uso del grafito es más que generalizado, y en 
ocasiones desarrolla motivos geométricos como los 
del allí. Es más, tienta relacionar las grafitadas del 
Duero con éstas de la zona oriental más que con el 
Ebro, porque las formas sobre las que las encontra
mos en los castros sorianos o más al interior, en 
Soto, son muy semejantes a las del Alto Tajo. 

Independientemente de esta posibilidad, es ob
vio que esa situación anterior no es admisible en la 
mitad meridional de la Península donde las grafita
das reclaman conexiones con las tierras del interior 
de la Meseta, especialmente el marco oriental don
de son registros usuales en todas las excavaciones, 
y también en las prospecciones (Arenas, 1999), con 
repetidas presencias que van más allá de lo ocasio
nal, es decir convertidas en una de las decoraciones 
características de la Edad del Hierro, y con un de
sarrollo de la técnica mayor incluso que el del Ebro. 
Además no serán esos motivos característicos del 
Ebro los que encontremos en yacimientos meridio
nales como Los Villares o en Cástulo, sino los gra-
fitados homogéneos, en bandas o con asociación de 
pintura o almagra. Es decir, las grafitadas, como 
algo muy propio del interior, son un buen marcador 
direccional de la interacción, influencias o inter
cambios a los que se abren estas tierras durante el 
Bronce Final-Hierro. En las novedades que conlle
va la nueva etapa se plantea un fuerte componente 
levantino que podría tener su contrapartida en las 
grafitadas (Arenas y Martínez, 1993-95: 122) y lo 
mismo ocurre con los hallazgos que jalonan las 
tierras de La Mancha, Guadalaquivir o Vinalopó 
como testigos de un flujo cultural con el interior. No 
hay más que fijarse en determinados perfiles, como 
los cuencos de carenas marcadas que son tan carac
terísticos de la Meseta como del poblado alicanti
no de Peña Negra, la almagra, o las cerámicas con 
incrustaciones metálicas que presentes en el Tajo 
(Muñoz, 1993) remiten al Sureste. 

En tal reciprocidad no hay datos que den pie a 
hablar de importaciones, no se trata de piezas que 
hicieran la función de contenedores, sino nueva
mente del conocimiento de un tipo cerámico fre
cuente en la Meseta y singularizado por su aspec
to acerado, que desde luego se busca en esos 
momentos, no sólo con el grafito, sino también con 
intensos bruñidos, superficies gallonadas, o perfi

les aquillados (Mata, 1991:153) de igual imitación 
metálica. 

Ese uso generalizado de la Meseta oriental po
dría responder a la fácil obtención del grafito pues 
conocemos varias minas en la cuenca alta del Tajo 
y Sistema Ibérico (Fig. 1), sin embargo también 
permite pensar en el uso social de estas cerámicas, 
aún difícil de determinar. 

Aunque en ocasiones encontremos grafitadas 
piezas escasamente cuidadas, de proporciones re
lacionadas con la contención y actividades de uso 
cotidianos como ocurre en Cástulo, es difícil resis
tirse a la impresión de que esta cerámica ocupa un 
papel destacado dentro de la vajilla disponible. El 
tamaño, la cahdad, los motivos, o que el grafito sir
va de fondo a piezas meseteñas con pinturas de es
casa adherencia y por lo tanto fuera de un uso co
mún, así lo muestran. También sus porcentajes 
reducidos dentro de sus diferentes conjuntos cerá
micos, 2-3%, o que el uso del grafitado vaya más 
allá de las piezas funcionales que ahora no son el 
motivo de estas líneas pero que no hay que olvidar. 
Este es el caso de cuentas de barro encontradas en 
la necrópolis de Molina de Aragón (Crespo y Are
nas 1998: nota 4), o varios morillos del ámbito del 
Jalón-Mesa (Martínez Naranjo, 1997: 171), cuya 
exposición al fuego, igual que los que aparecen pin
tados, no es la más apropiada. Además en los con
textos funerarios el grafito no sólo se usa en las ur
nas, que podrían ser piezas amortizadas, sino 
también formando parte de los ajuares (Arenas, 
1999: 50-62). 

Finalmente varios han sido los argumentos es
grimidos en el origen extrapeninsular de la técnica. 
La dificultad y lo específico de ella como para que 
pudiera surgir de forma independiente en varios 
lugares, la propia representación septentrional es
pañola, la similitud de ésta con los motivos galos y 
la mayor representación del vecino país son los más 
importantes. 

Efectivamente esta variedad cerámica es bien 
conocida en Francia, con representaciones en la 
mayor parte de su geografía. Destaca la agrupación 
del centro-oeste, correspondiente al Macizo Central 
y sus márgenes, donde se han estudiado de forma 
monográfica (Lambert y Rouliére, 1980: 99) pu
diéndose diferenciar distintas agrupaciones, dife
rentes fases de desarrollo y un comportamiento más 
complejo ligado a ellas desde el momento que hay 
diferentes conexiones entre grupos, fabricaciones 
locales e importaciones (Rouliére, 1986; Pautreau, 
1986: 159). Sus motivos de líneas paralelas, trián-

T. P., 59, n." 1,2002 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



140 Rosa Barroso Bermejo 

gulos lisos o rellenos, zigzag y cuadrículas, organi
zadas en bandas o en metopas, han sido uno de los 
principales apoyos en su relación con la muestra del 
Ebro, sin embargo Francia, aunque sin esa proximi
dad geográfica, también posee en sus tierras orien
tales muestras en las que no faltan cerámicas que 
cubren su superficie interior y exterior con grafito, 
que diseñen bandas, que combinen grafito con aca
nalados, o que se asocien a la pintura (Villes, 1991), 
en definitiva todas las modalidades peninsulares 
que dificultan una estricta comparación con sólo lo 
más cercano. En este sentido la información fran
cesa mayoritaria procede de contextos funerarios, 
frente a la del Ebro con sólo habitat, y en el tránsi
to de la técnica desde el Suroeste se echa en falta, 
como ya observó G. Ruiz Zapatero (1985: 767) su 
presencia en las tierras más próximas a los pasos 
occidentales de los Pirineos, pues no se conoce en 
las tierras meridionales del cauce medio y bajo del 
Carona (Muller, 1997-98: 61). 

En relación con las formas y temática, la mues
tra del norte peninsular tampoco es demasiado 
amplia como para confirmar la comparación. Las 
formas que se grafitan no desentonan con la tipolo
gía de los yacimientos del momento (Ruiz Zapate
ro, 1985: Fig. 222) y los motivos del Ebro, líneas 
horizontales paralelas, triángulos rellenos o mean
dros no son ajenos a los franceses, pero sí demasia
do simplistas para la complejidad de las muestras 
galas, además de ser propios de otras técnicas de
corativas del momento como la incisión, de indu
dable tradición local. Tampoco hay que olvidar la 
relación del grafito con el acanalado en fragmentos 
de La Hoya (Saenz de Urturi, 1983: 389-392) o la 
asociación de grafito y pintura de ese mismo yaci
miento (Ruiz Zapatero, 1985:764), técnicas ambas 
para las que es más que innecesario recurrir al otro 
lado de los Pirineos (Ruiz Zapatero, 1985: 793 y 
769). Por otro lado, la entrada de la técnica grafitada 
en el Alto Ebro se asociaba a la de la cerámica ex
cisa tipo Henayo- Redal considerada hoy como ple
namente propia (Ruiz Zapatero, 1995: 28) quedan
do las grafitadas entre los pocos elementos de 
aportación externa. 

Sólo lo novedoso y específico de su técnica, si
gue siendo un factor a tener en cuenta y también 
aquí se hace necesaria la reflexión. Serán necesa
rios nuevos análisis centrados en esos aspectos téc
nicos los que puedan sacarnos de dudas, pero, como 
ya mencionamos hay claras manifestaciones de 
aplicaciones de grafito tras la cocción, lo que no la 
hace más compleja, sino equiparable a la que se esta 

haciendo a la par pintada, salvo por el conocimiento 
de este mineral que logra un brillo metálico. 
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